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ZPRAVA O DOZORU

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR),
pfilohy V nahrazené nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) &. 568/2014, systém 1+

¢. 040-081122
Nazev vyrobku:

Portlandsky cement EN 197-1 - CEM | 42,5 R

Vyrobek je uréen pro p¥ipravu betonu, malt, injektaZni malty a jinych smési pro stavéni
a vyrobu stavebnich vyrobkau.

vyrobce:

Heidelberg Materials CZ, a. s.

ICo: 26209578
Adresa: Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov
Vyrobna: Zavod Radotin

ICO: 26209578
Adresa: K cementarné 1261/25, 153 02 Praha 5 - Radotin
Zakazka: Z 040 03 0293

Cislo osvédeeni: 1020 — CPR - 040 018262
Pocet stran zpravy véetné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -
Osoba odpovédna za obsah této Zpravy:

/Ing. Denisa Timova Trajkovska
vedouci posuzovatel

Osoba odpovédna za spravnost této zpra

Teplice, 24. dubna 2025

7
Ing. Pavel Rub%D.. LL.M.

zastupce vedouciho ozndmeného subjektu

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznamenaho subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, ne cely.
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1 VSeobecné Gdaje

1.1 Udaje o vyrobci
Heidelberg Materials CZ, a. s.
Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov

ICO: 26 20 95 78

Vyrobna: Zavod Radotin, K cementarné 1261/25, 153 02 Praha 5 — Radotin.

1.2 Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:

Portlandsky cement CEM | 42,5 R.

Popis a ur¢eni vyrobku (vymezeni zptisobu pouZziti ve stavbé):

Vyrobek je uréen pro pfipravu betonu, malt, injektazni malty a jinych smési pro stavéni a vyrobu

stavebnich vyrobku.

1.3 Technicka specifikace, popf. technické pfedpisy (v platném znéni)

° EN 197-1:2011 Cement — Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cement pro obecné
pouzitf.

o Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb. o radia&ni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

1.4 Seznam ostatnich podkladu pouzitych pfi dozoru

. CSN EN 197-2:2020 Cement — Cast 2: Posuzovani a ov&fovani stalosti vlastnosti.
o Prirucka jakosti a souvisejici dokumentace.
o Protokoly o zkouskach uvedené v bodé 2.5.

1.5 Informace o pfedchozim dozoru

Toto je jednadvacéaty dozor nad certifikovanym systémem fizenf vyroby.
Pfedchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem (Zprava o dozoru &.
040-077597 z 19. dubna 2024).

2 Prubéh dozoru

2.1 Datum provedeni:
30.-31. kvétna 2024

2.2 Dozor vykonali:

Vedouci posuzovatel:  Ing. Denisa Ttmova Trajkovska
Posuzovatel: Ing. Pavel Rubas, Ph.D., LL.M.

2.3 Zpusob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnocenf systému fizeni vyroby z hlediska
schopnosti systému zajistit dosazeni deklarovanych viastnosti vyrobku (CSN EN 197-2:2020)
a kontrolu dodrzeni deklarovanych vlastnosti zkougkami vzorkd vyrobku v rozsahu stanoveném
technickou specifikaci EN 197-1:2011. U USTaN
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2.4 Odbér vzorkul

Prehled o odbéru vzorkU je uveden v pfipojené tabulce; dalsi informace o odb&rech vzork(l jsou

uvedeny v protokolech o zkouskach (viz 2.5).

pof. ¢. 1 2 3 4 5

6

datum 29.01.2024 28.03.2024 30.05.2024 18.07.2024

03.10.2024

14.11.2024

2.5 Vysledky zkou$ek vyrobku

Protokol 040-077387 o zkousce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, bfezen 2024

Protokol 040-077987 o zkousce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, kvéten 2024

Protokol 040-078462 o zkousce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, Cervenec 2024

Protokol 040-079287 o zkousce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, fijen 2024

Protokol 040-080019 o zkousce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, prosinec 2024

Protokol 040-080345 o zkous$ce CEM | 42,5 R, TZUS Teplice, leden 2025

Protokol 040-080805 o stanoveni obsahu piirodnich radionuklidd, TZUS Teplice, brezen 2025

Zprava o posouzeni systému fizeni vyroby & 040-079860, TZUS Teplice, prosinec 2024

2.6 Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zaznamu z proverky systému fizeni vyroby, ktery je archivovan
vV prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V pribéhu dozoru nebyly zjistény

neshody.

Pozadavek normy, zejména systém kontroly vyrobniho procesu, jsou zajistény a zdokumentovany.

Systém fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovujici,

3 Vyhodnoceni vysledki dozoru

3.1 Vyhodnoceni vysledki zkousek vyrobku
Sledovana Protokol o ZKkusebni Vysledek Pozadovana z
vlastnost " zkousce postup zkousky uroven Vyhodnoceni
Slozky a slozeni : zkusebni postupy ; tabulka &. 1 .
) 040-079860 vjrobce vyhovuje EN 197-1 vyhovuje
2
Pevnost o 2) :
9
wilakin dnech ESN EN 196-1 29,3(>20,0 vyhovuje
(MPa) | [P028 62,3 (2425 |
dnech ? <625 vyhovuje
T, I 040-077387
Poéatek tuhnuti (min) 040-077987 181|>60 vyhovuje
- —— 040-078462 | CSN EN 196-3
Objemova stalost 040-079287
rozepnuti (mm) 040-080019 0,5/<10,0 vyhovuje
Objemova stalost 040-080345
obsah SO3 (%) 2,831<4,00 vyhovuje
Nerozpustny zbytek
(%) CSN EN 196-2 1,05[<5,0 vyhovuje
Ztrata zihanim (%) 2,96|<5,0 vyhovuje
Obsah chloridu (%) 0,081|<0,1 vyhovuje
Index hmotnostni Doporuéeni
aktivity 040-080805 SUJB 2017 0,301<1,0 vyhovuje

1) u vSech viastnosti s rozmérem % se jedna o procenta hmotnosti
2) pocateéni pevnost
3) normalizovana pevnost

’ e . ni USres
3.2 Vyhodnoceni systému Fizeni vy, o@t@x\“e”’} S, X
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popis systému fizeni vyroby v ge v
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o Pfi posuzovani systemu fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické
specifikaci CSN EN 197-2:2020.

s Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

3.3 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédceni
* Nedoslo ke zménam okolnosti, za kterych bylo osvéd&eni vydano.

4 Zavér
Pfi dozoru bylo zjisténo, ze
e vyrobek je v souladu s vlastnostmi deklarovanymi vyrobcem dle technické specifikace EN
197-1:2011
e system fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou
specifikaci CSN EN 197-2:2020 a zajistuje dosazeni a udrzeni deklarovanych vlastnosti
vyrobku.

Zjisténl a zaveéry uvedene vteto zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni proved

5 Prilohy
Bez pfiloh.
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