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¢. 040-081123

Nazev vyrobku:

Portlandsky smésny cement
typ / varianta: CEM Il / B-M (S-LL) 42,5 N

vyrobce:

Heidelberg Materials CZ, a. s.

ICO: 26209578
Adresa: Mokra 359, 664 04 Mokra-Horédkov
Vyrobna: Zavod Radotin

ICO: 26209578
Adresa: K cementarné 1261/25, 153 02 Praha 5 - Radotin
Zakazka: Z 040 03 0293

Cislo osv&déeni: 1020 — CPR - 040 028785
Pocet stran zpravy véetné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -

Osoba odpovédna za obsah této zpravy: / / ,

Ing. Demsaf Umova Trajkovska
vedouci posuzovatel

) 7
e
Ing. Pavel Rubas/Ph.D., LL.M.
zastupce vedouciho ozndmeného subjektu

Teplice, 24. dubna 2025

Upozornéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1 VSeobecné Gdaje

1.1 Udaje o vyrobci

Heidelberg Materials CZ, a. s.
Mokra 3569, 664 04 Mokra-Horakov

ICO: 26 20 95 78
Vyrobna: Zavod Radotin, K cementarné 1261/25, 153 02 Praha 5 — Radotin.

1.2 Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:

Portlandsky smésny cement CEM Il / B-M (S-LL) 42,5 N.

Popis a uréenl vyrobku (vymezeni zplisobu pouziti ve stavbé):

Vyrobek je ur€en pro pfipravu betonu, malt, injektazni malty a jinych smési pro stavéni a vyrobu
stavebnich vyrobk.

1.3 Technicka specifikace, popf. technické pfedpisy (v platném znéni)

o EN 197-1:2011 Cement — Cést 1: Slozeni, specifikace a kritéria shody
cementd pro obecné pouZiti.
o Vyhlaska €. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpeceni radionuklidového zdroje.

1.4 Seznam ostatnich podkladii pouzitych pfi dozoru

. CSN EN 197-2:2020 Cement — Cast 2: Posuzovani a ovéfovani stalosti viastnosti.
o Pfiru¢ka jakosti a souvisejici dokumentace.
o Protokoly o zkouskach uvedené v bodg 2.5.

1.5 Informace o pfedchozim dozoru

Toto je sedmnacty dozor nad certifikovanym systémem fizeni vyroby.

Predchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem (Zprava o dozoru &.
040-077598 z 19.4.2024).

2 Prubéh dozoru

2.1 Datum provedeni:

30.-31. kvétna 2024

2.2 Dozor vykonali:

Vedouci posuzovatel:  Ing. Denisa TUmova Trajkovska
Posuzovatel: Ing. Pavel Rubas, Ph.D., LL.M.

2.3 Zplsob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby z hlediska
schopnosti systému zajistit dosazeni deklarovanych vlastnosti vyrobku (CSN EN 197-2:2020)
a kontrolu dodrzeni deklarovanych viastnosti_zkouskami vzorkdl vyrobku v rozsahu stanoveném
technickou specifikaci EN 197-1:2011. i
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2.4 Odbér vzorku

Prehled o odbéru vzorkl je uveden v pfipojené tabulce; dalsi informace o odbérech vzorki jsou
uvedeny v protokolech o zkouskach (viz 2.5).

por. €. 1

2 3

4

5

6

datum

29.01.2024

28.03.2024

30.05.2024

18.072024

03.10.2024

14.11.2024

2.5 Vysledky zkousek vyrobku

Protokol 040-077389 o zkousce CEM Il / B-M
Protokol 040-077989 o zkousce CEM Il / B-M
Protokol 040-078464 o zkou$ce CEM Il / B-M
Protokol 040-079289 o zkousce CEM Il / B-M
Protokol 040-080021 o zkousce CEM Il / B-M

(S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, biezen 2024
(S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, kvéten 2024
(S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, &ervenec 2024
(S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, fijen 2024
(S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, prosinec 2024

Protokol 040-080348 o zkousce CEM Il / B-M (S-LL) 42,5 N, TZUS Teplice, leden 2025
Protokol 040-080807 o stanoveni obsahu pifrodnich radionuklidl, TZUS Teplice, bfezen 2025
Zprava o posouzeni systému fizeni vyroby &. 040-079860, TZUS Teplice, prosinec 2024

2.6 Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zaznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je archivovan
v prvotnich zdznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V prib&hu dozoru nebyly zjistény

neshody.

Pozadavek normy, zejména systém kontroly vyrobniho procesu, jsou zajistény a zdokumentovany.
System fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovujici.

3 Vyhodnoceni vysledkl dozoru

3.1  Vyhodnoceni vysledki zkousek vyrobku
Sledovana Protokol o Zkusebni Vysledek Pozadovana .
vlastnost " zkousce postup zkousky uroven yadnctent
Sloiky a slozeni zkuSebni postupy .| tabulka €. 1 .
040-079860 | .
‘) Frclics vyhovuje EN 197-1 vyhovuje
po 2
Pevnost dnech 2 22,71=10,0 vyhovuje
v tlaku 5 CSN EN 196-1 oy
po Z 4z,
(MPa) dnech ® |040-077389 e 62,5 vyhovuje

S 040-077989

ocatek tuhnuti (min) | 040-078464 193> 60 vyhovuje

: - 040-079289 | SN EN 196-3

Objemova stalost 040-080021
rozepnuti (mm) 040-080348 05(<10,0 vyhovuje
Objemova stalost
obsah SO3 (%) CSN EN 196-2 1,93 (< 3,50 vyhovuje
Obsah chloridti (%) 0,084 (<01 vyhovuje
Index hmotnostni Doporugeni
aktivity D40-080807 | aitam gtz 0,39|<1,0 vyhovuje

1) u v8ech vlastnosti s rozmérem % se jedna o procenta hmotnosti

2) pocatecni pevnost
3) normalizovana pevnost

3.2 Vyhodnoceni systému fizeni vyroby
Heldslbdrg aterials CZ, a. . (Zavod Radotin) obsahuje
uedeného Vyrabce.

N e

e Technicka dokumentace vyrob
popis systému Fizeni vyroby

"

&
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o P¥i posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technicke
specifikaci CSN EN 197-2:2020.

e Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

3.3 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédéeni

o Nedoslo ke zmé&nam okolnosti, za kterych bylo osvéd&eni vydano.
4 Zaver

Pfi dozoru bylo zji$téno, Ze

e vyrobek je v souladu s viastnostmi deklarovanymi vyrobcem dle technickeé specifikace EN
197-1:2011

o systém Fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou
specifikaci CSN EN 197-2:2020 a zaji§tuje dosazeni a udrzeni deklarovanych vlastnosti
vyrobku.

Zjisténi a zavéry uvedené vtéto zprévé plati za pfedpokladu, Ze nedojde ke zméné

5 Prilohy
Bez pfiloh.
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