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Oznameny subjekt 1020
Pobocka 0400 — Teplice

ZPRAVA O DOZORU

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011 (nafizeni o stavebnich vyrobcich — CPR),
prilohy V nahrazené nafizenim Komise v pfenesené pravomoci (EU) €. 568/2014, systém 1+

¢. 040-081119

Nazev vyrobku:

Portlandsky struskovy cement EN 197-1 - CEM Il / B-S 32,56 R

Vyrobek je uréen pro pfipravu betonu, malt, injektazni malty a jinych smési pro stavéni
a vyrobu stavebnich vyrobki.

vyrobce:

Heidelberg Materials CZ, a. s.

ICO: 26209578
Adresa: Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov
Vyrobna: Zavod Mokra

ICO: 26209578
Adresa: Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov
Zakazka: Z 040 030293

Cislo osvéd&eni: 1020 — CPR - 040 018257 _
Pocet stran zpravy v€etné strany titulni: 4 Pocet stran pfiloh: -

Osoba odpovédna za obsah této zpravy:
)éemszé%va Trajkovska

vedouci posuzovatel

Teplice, 24. dubna 2025 Ing. Pavel Rubas{Ph.D., LL.M.

zastupce vedoucino oznameného subjektu

Upozorneéni: Bez pisemného souhlasu zastupce vedouciho oznameného subjektu se tento protokol nesmi reprodukovat jinak, nez cely.
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1 VSeobecné Udaje

1.1 Udaje o vyrobci

Heidelberg Materials CZ, a. s.
Mokré 359, 664 04 Mokra-Horakov

ICO: 26 20 95 78
Vyrobna: Zavod Mokra, Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov.

1.2 Udaje o vyrobku

Nazev vyrobku:

Portlandsky struskovy cement EN 197-1 - CEM Il / B-S 32,5 R.

Popis a uréeni vyrobku (vymezeni zplsobu pouziti ve stavbé):

Vyrobek je uréen pro pfipravu betonu, malt, injektazni malty a jinych smési pro stavéni a vyrobu
stavebnich vyrobki.

1.3 Technicka specifikace, popf¥. technické predpisy (v platném znéni)

o EN 197-1:2011 Cement — Cast 1: SloZeni, specifikace a kritéria shody cementii pro obecné
pouziti.
e Vyhlaska ¢. 422/2016 Sb. o radiaéni ochrané a zabezpec¢eni radionuklidového zdroje.

1.4 Seznam ostatnich podkladi pouzitych pfi dozoru

. CSN EN 197-2:2020 Cement — Cast 2: Posuzovani a ovéfovani stalosti vlastnosti.
o Pfirucka jakosti a souvisejici dokumentace.
o Protokoly o zkouskach uvedene v bodé 2.5.

1.5 Informace o predchozim dozoru

Toto je jednadvacaty dozor nad certifikovanym systémem fizeni vyroby.
Predchozi dozor byl vykonan oznamenym subjektem 1020 s kladnym vysledkem - viz Zpréva o dozoru
€. 040-077595 ze 19.4.2024 (TZUS Teplice).

2 Prubéh dozoru

2.1 Datum provedeni:

27.-28. kvétna 2024

2.2 Dozor vykonali:

Vedouci posuzovatel:  Ing. Denisa Tamova Trajkovska
Posuzovatel: Ing. Pavel Rubas, Ph.D., LL.M.

2.3 Zpusob a rozsah dozoru

Byl proveden pravidelny dozor zahrnujici posouzeni a hodnoceni systému fizeni vyroby z hlediska
schopnosti systému zajistit dosazeni deklarovanych vlastnosti vyrobku (CSN EN 197-2:2020)
a kontrolu dodrzeni deklarovanych vlastnosti zkouskami vzorkd vyrobku v rozsahu stanoveném
technickou specifikaci EN 197-1:2011.
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2.4 Odbér vzorku

Prehled o odbé&ru vzork( je uveden v pfipojené tabulce; dal$i informace o odbérech vzorkd jsou
uvedeny v protokolech o zkouskach (viz 2.5).

pof. €. 1 2 3 4 5 6

datum 14.02.2024 23.04.2024 11.06.2024 05.08.2024 09.10.2024

2.5 \Vysledky zkousek vyrobku

Protokol 040-077568 o zkouskach cementu CEM Il / B-S 32,5 R, TZUS Teplice, duben 2024
Protokol 040-078283 o zkouskach cementu CEM Il / B-S 32,5 R, TZLZJS Teplice, &erven 2024
Protokol 040-078662 o zkouskach cementu CEM I/ B-S 32,5 R, TZUS Teplice, srpen 2024
Protokol 040-079296 o zkouskach cementu CEM Il / B-S 32,56 R, TZl:JS Teplice, fijen 2024
Protokol 040-080028 o zkouskach cementu CEM Il / B-S 32,5 R, TZUS Teplice, prosinec 2024
Protokol 040-080493 o zkouskach cementu CEM 11/ B-S 32,5 R, TZUS Teplice, Ginor 2025
Protokol 040-080812 o stanoveni obsahu pfirodnich radionuklidi, TZUS Teplice, bfezen 2025

Zprava o posouzeni systému Fizeni vyroby &. 040-077465, TZUS Teplice, cerven 2024

2.6 Vysledky posouzeni systému fizeni vyroby

Vysledky z dozoru jsou uvedeny v zaznamu z provérky systému fizeni vyroby, ktery je archivovan
v prvotnich zaznamech o posouzeni a byl v kopii pfedan vyrobci. V pribéhu dozoru nebyly zjisteny
neshody.

Pozadavek normy, zejména systém kontroly vyrobniho procesu, jsou zajistény a zdokumentovany.
Systém Fizeni vyroby byl posouzen jako vyhovujicl.

3 Vyhodnoceni vysledkia dozoru

02.12.2024

3.1 Vyhodnoceni vysledkl zkousek vyrobku
Sledovana Protokol o Zkusebni Vysledek Pozadovana ;
vilastnost ! zkousce postup zkousky uroven Vyhodnoceni
Slozky a slozeni - zkusebni postupy .| tabulka ¢. 1 .
) 040-077465 wtibes vyhovuje EN 197-1 vyhovuje
po 2
Pevnost dnech 2 16,1 (> 10,0 vyhovuje
v tlaku 28 CSN EN 196-1 Y
(MPa) PO S | 040-077568 50,7 | = o2 —
dnech ® |0640.078283 <525 vyhovuje
y P 040-078662
Pocatek tuhnuti (min) | 545 579295 SN EN 1963 214 |> 75 vyhovuje
Objemova stalost 040-080028 ’
rozepnuti (mm) 040-080493 0,2|<10,0 vyhovuje
Obsah siranu (%) 2 240|<3,50 vyhovuje
CSN EN 196-2 _
Obsah chloridu (%) 0,067 | < 0,1 vyhovuje
Index hmotnostni Doporuéeni
aktivity O0-0B0812 | gipaony 0,39|<1.0 vyhovuje

1) u v8ech vlastnosti s rozmérem % se jedna o procenta hmotnosti

2) pocatetni pevnost
3) normalizovana pevnost

C:\Users\ruzickova\AppData\Local\Microsoft\Windows\INetCache\Content. Outlook\7TWGOXG7E\040-08 1 1 19 DNB 2025.docx 307




TZUS Praha, s.p. - poboéka Teplice 040-081119 Str.:4/4

3.2 Vyhodnoceni systému fizeni vyroby
e Technicka dokumentace vyrobce Heidelberg Materials CZ, a. s. (Zavod Mokra) obsahuje
popis systému Fizeni vyroby vySe uvedeneho vyrobce

» Pfi posuzovani systému fizeni vyroby se postupovalo podle kritérii uvedenych v technické
specifikaci CSN EN 197-2:2020.

e Systém FPC je v souladu s technickou specifikaci.

3.3 Vyhodnoceni dodrzovani podminek platnosti osvédéeni
¢ Neslo ke zménam okolnosti, za kterych bylo osvéd€eni vydano.
4 Zaver
Pri dozoru bylo zjisténo, ze
e vyrobek je v souladu s vlastnostmi deklarovanymi vyrobcem dle technicke specifikace EN

197-1:2011

e systém fizeni vyroby odpovida technické dokumentaci, je v souladu s technickou
specifikaci CSN EN 197-2:2020 a zajistuje dosaZeni a udrzeni deklarovanych vlastnosti
vyrobku.

Zjisténi a zavéry uvedené viéto zpravé plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméné
skutecnosti, za kterych bylo posouzeni provedeno.

5 Pfilohy
Bez pfiloh.
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