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PROTOKOL O ZKOUSCE C. 165/2025

Méreni obsahu pFirodnich radionuklid(i ve stavebnich materialech
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Vzorek Cislo*

378-2025

Popis vzorku

Kamenivo pro stavebni Gcely - Zula

Misto odbéru

provozovna Bily Kdmen

Odebral

RNDr. Véclav Blizkovsky

ZpUsob odbéru

Jednorazovy (bodovy) odbér

Datum odbéru

10.1.2025

Vyrobce, dovozce

Heidelberg Materials CZ, a.s., Mokra 359, 664 04 Mokra-Horakov

Datum vyroby, dovozu

prosinec 2024

Uprava vzorku

Nespecifikovano

Ucel pouziti

Pouziti vyhradné jako surovina pro vyrobu stavebnich materialQ

Datum pf¥ijmu*

4.2.2025

Poznamka: Udaje o vzorcich jsou dodany zakaznikem, kromg (dajd oznaGenych ,,**.

Pouzité zkuSebni postupy

Oznaceni Néazev Zkouska
(A/N)
SZP 11 Stanoveni radionuklidd spektrometrii zafeni gama s vysokym A
(CSN EN ISO 10703) | rozlisenim

Poznadmka: A - zkouska v rozsahu akreditace, N - zkouska mimo rozsah akreditace

SURO je drzitelem povoleni &. 17740/2018 ze dne 02.11.2018 k provadéni méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich radionuklidd, povoleni
€. 19118/2022 ze dne 08.08.2022 k provadéni monitorovani prcovisté, vypusti nebo okoli pracovisté jako sluzby pro provozovatele
pracoviété 111. nebo IV. kategorie a povoleni & 11709/2016 ze dne 25.05.2016 k provadéni sluzby osobni dozimetrie vydanych SUJB.
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Vysledky
Vzorek | Zkusebni |Referencni K 26Rg 28Th Index
Cislo postup datum Ba/kg Ba/kg Ba/kg
378-2025 SZP 11 10.1.2025 1150+ 120 73,1+9,3 50,7+4,4 0,880 + 0,054

Uvedena rozsifena nejistota je sou¢inem kombinované standardni nejistoty a koeficientu rozsifeni k = 2, coz pro normalni rozdéleni
odpovida pravdépodobnosti pokryti priblizné 95 %.

Pouzita méridla

PFistroj Ovérovaci list €. Ovéreni platné do

0ov-D1 1054-PS-17102-24 31.12.2026

Vyrok o shodé

Vzorek €.378-2025 ]
Podle vyhlasky €. 422/2016 Sh. a Doporuceni SUJB DR-RO-5.2 "Mé&feni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklid ve stavebnim materialu™ (obsahujiciho pouzité rozhodovaci pravidlo).

Index hmotnostni aktivity neprevySuje hodnotu I = 1, kterou stanovi vyhlaska €. 422/2016 Sb. pro
stavebni materialy uZivané pro stavby s obytnymi nebo pobytovymi mistnostmi.

Stanoviska a interpretace ]
Podle vyhlaSky €. 422/2016 Sb. a Doporuceni SUJB DR-RO-5.2 ,,Méfeni a hodnoceni obsahu pfirodnich
radionuklidd ve stavebnim materialu”.

Zaveér s ndvrhem dalSiho postupu je poZadovan v pfipadé prokazatelného prekroceni hodnoty indexu
hmotnostni aktivity | = 1.

Misto provedeni zkousky: Pobocka Ostrava, Syllabova 1198/21, 703 00 Ostrava
Zkousku provedl: Ing. Matéj Grapa

ve dnech: 4.2.2025 - 20.2.2025

Protokol vyhotoven dne: 25.2.2025

Schvaluje:

¥, ¢ Digitalné podepsal

Ing MateJ Ing. Matéj Grapa RNDr IVana Digitalné podepsal RNDr.

Ivana Zenata

Datum: 2025.02.25 ~ , urm: 2025.02.26 14:07:
Gra pa 13a:0u8r:T:6 +01'00' Zenata fgﬁ.o"; 2025.02.20 140757
Ing. Matéj Grapa RNDr. Ivana Zenaté )
za zkuSebni laborator zmocneéna k podpisu feditelem SURO
osoba se ZOzZ vedouci Pobocky Ostrava

Vysledky provedenych zkousek se vztahuji na vzorky tak, jak byly pfijaty do laboratofe, a tykaji se pouze vzork( uvedenych v tomto
protokolu. Laboratof nenese odpovédnost za informace dodané zakaznikem. Protokol nenahrazuje Zadny jiny dokument spravniho ¢i jiného
charakteru a nesmi byt bez pisemného souhlasu laboratore reprodukovéan jinak nez cely.
KONEC PROTOKOLU
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