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Zprava obsahuje celkem 4 strany v&etné strany titulni a 1 pfilohu.

Zprava byla vystavena v jednom vyhotoveni. Original obdrzel klient, kopie je uloZena v archivu OS &. 1392.

Hidlna
RNDr. Katefina Krutilova, Ph.D.
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1. Udaje o vyrobku

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS &. 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, pfiloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikaénfm
schématu &. 2. Klient na provozovné vyrabl a uvadl na trh v rdmci schvalengho RV vyrobek, ktery je
identifikovan jako:

Prirodni tézené kamenivo.

2. Seznam podkladi pro posouzeni

Identifikaéni Gdaje o klientovi;

Pirugka fizenl vyroby a dokumentace RV,

Protokoly o zkousce typu vyrobku: 07/10/22, 07/11/22, 07/12/22, 071222, 07/13/22, 0714/22,
07/15/22, 07/16/22, 088/30002/22, 39/22;

Protokol o vysledku certifikace SRV &.: CPD-5025/153/2004;

Certifikat SRV &.: 1392-CPD-398;

Zaznamy vyrobce;

Zprava z piedchoziho dozoru nad fizenim vyroby &.: CPR-105/2023.

3. Normativni dokumenty pouzité pri AVCP

Technické predpisy

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) ¢. 305/2011, kterym se stanovl harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnich vyrobk( na trh, ve znénl pozdé&jsich pfedpist;

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych pozadavcich na vyrobky a ¢ zméné a dopinéni n&kterych zakon(
ve znénl pozdéjsich piedpisi;

Vyhlagka SUJB o radiaénl ochran& &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Pfiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, letistnich a jinych dopravnich ploch

EN 13139:2002/AC:2004 Kamenivo pro malty

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym

pojivemn pro inzenyrské stavby a pozemni komunikace

Ostatnf dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 — Poziénl dokument SG02 — Osvé&dEovani fizeni vyroby kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziéni dokument — Disledky oprav tiskovych chyb, dodatkil a revizi
harmonizovanych evropskych norem pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Poziéni dokument — Vydavani osvédéeni podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 — Poziénl dokument — Cetnosti dozor(l, posouzeni a hodnoceni fizenl vyroby;
NB-CPR/17/722r8 — Pozitni dokument — Pokyn pro OS k AVCP podle CPR,;

NB-CPR/M7/743r4 — Poziénl dokument — Zakladnl podminky pro OS ve vztahu k pieznaéent;
NB-CPR/17/744r2 - Pozitnl dokurment — Subdodavky ¢innosti OS;

NB-CPR/18/772r2 - Pozitni dokument — Dotisk protokolil o zkou&ce;

NB-CPR/19/792r5 — Poziénl dokument — PouZiti historickych dat;

NB-CPR/19/793r4 — Poziéni dokument — Pokryti harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Poziéni dokument — Pokyn pro OS poskytujici sluzby ve vztahu k pfeznadenym
stavebnim vyrobkiim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;

NB-CPR/22/889r3 — Poziéni dokument — Datované a nedatované odkazy.

NB-CPR 23/938r2 — Poziéni dokument — UdrZzovani osv&déeni CPR v mimofadnych situacich

Dokumentované postupy COV;
Certifika¢ni schéma &. 2.
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4.2

4.3

Dozorovy audit ve vyrobné a fizeni vyroby

PoZadavky na Fizeni vyroby

PoZadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi predpisy a
harmonizovanymi horizontainimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

Posuzovani

Planovany dozorovy audit u klienta provedli posuzovateié OS &. 1392 Jan Brzek, DiS. dne 12.9.2024.
Predmétem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, z&znami a inspekce vyrobny s ohledem na
zajisténl stalosti vlastnosti. Audit byl proveden za pritomnosti zastupce klienta. PInéni poZadavk(
pfedmétnych harmonizovanych norem a technickych ptedpist je zaznamenano v Checklistu, ktery je
pfilohou této zpravy.

Jedna se o prib&2ny pravidelny dozor OS nad RV klienta.

Zjisténi z dozorového auditu

» Vyrobce poskytuje zdroje potfebné kudrZovani a ZlepZovani systému managementu, ma
k dispozici kompetentni pracovniky k zajit&nl fungovani vdech procest, udrZuje nezbytnou
infrastrukturu a prostfedi, provozuje technologické zafizeni zajistujici stabilitu vyrobnich procest
a dosazeni shody vyrab&nych vyrobkd, Fidi dokumentované informace a poskytuje zdroje
potfebné pro monitorovani a méfeni.

* Rozsah provozovaného RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zdstal od
posledniho posouzeni beze zmény.
Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13138:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.

» Sortiment vyrobk( vyrébénych v systému 2+ se od posledniho auditu nezménil. PFi potieb&
zatazeni nového vyrobku do RV je vyrobce povinen predlozit OS 24dost o jeho zatazen! do RV a
vykonat zkousky typu pfedmétného vyrobku.

Vyrabéné frakce:  0/4, 0/4P, 4/8P, 8/16P, 0/8, 0/16, 0/22.
¢  Pfi poslednim auditu nebyly zjistény neshody.
¢ Auditem nebyly zji$tény neshody.
= Dalsl dilezita zjistén( : —

Vysledkem dozorového auditu Fizenl vyroby je zjisténi, Ze Fizenl vyroby klienta vyhovuje
pozadavkiim certifikace.

Zavér hodnoceni

Na zakladé zjisténi z vykonanych dozorovych &innostl a vyhodnocenl uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/VP doporu&uje ponechat klientovi udélenou certifikaci RV.

Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\N\/\N\/\/

Prezkoumani a rozhodnuti

Vedouci OS pfezkoumal provedené dozorové &innosti a pofizené zaznamy z dozoru ziskané b&hem
etapy stanovenl a rozhodl, Ze:
a) Klient udrzuje podminky pro Fadné fungovani zavedeného Fizen( vyroby pfi vyrob& kameniva.

b) Klient zajidtuje provad&ni poZadovanych kontrolnich zkousek vyrobk(l zafazenych v RV a
predloZil vysledky téchto zkousek.

c) Klient vydal a udrzuje aktuaini Prohlageni o viastrostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shodé s vysledky provedenych zkousek typu.

d) Rizeni vyroby spliiuje poZadavky certifikatniho schématu &. 2.
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e) Posuzované Fizeni vyroby i nadale odpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadfit shodu
s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

f} Vysledkem dozoru je rozhodnuti, Ze fizeni vyroby i nadéle

odpovidéa pozadavkim harmonizovanych norem
uvedenych v bodé& 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby.
Datum: 26. zafi 2024 Podpis vedouciho OS &. 1392: %/41'4
7. Zavér

a) Zjistdni a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, e nedojde ke zmé&né
skutegnosti, za kterych bylo poscuzeni shody fizeni vyroby provedeno, pokud hy tato zména
mohla ovlivnit viastnosti vyrobk( (napf. zm&na harmonizované normy, technickych predpish,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

b) Klient je povinen udrZovat v aktuélnim stavu dokumentaci Fizeni vyroby, efektivng provozovat
Fizeni vyroby a provadét v poZadované ¢etnosti pfedepsané kontroly a zkousky.

¢} Klient musi Fidit vyrobu tak, aby viastnosti vyrobk( uvadénych na trh byly ve shodé s vlastnostmi,
které deklaruje na zakladé& vysledkil zkousky typu v prohlaseni o viastnostech.

d) Posouzeni a hodnocenl SRV (FPC) nezahrnuje posouzenf celkové shody vyrobku s technickou
specifikaci.

e) V pfipadé, Ze klient bude chtit uvést na trh novy vyrobek, podle harmenizované normy jiz
uvedené v osvédeni o shod& fizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedeni
zkougky typu pfedmétného vyrobku a poZadat OS o jeho zafazeni do fizeni vyroby.

f) V pfipadé&, Ze klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud
neni uvedena v osvédéenl o shodé Fizeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedenl
Zkougky typu vyrobku podle této normy a pozadat OS o rozsirenl fizenl vyroby o tuto normu.

g) OS bude minimainé jednou roéné provadét pribé&zny dozor, posuzovani a ov&fovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizeni vyroby, kiery je podminkou platnosti certifikace.

h) Dozorem nebyly zjist&ny neshody, které by vyZadovaly zvy3eni ¢etnosti dohledu. Dalsi dozor nad
RV provede OS v oznameném terminu v pfi&tim roce.

iy Dozorem nebyly zji§tény neshody vyzadujici opakovany dozor.

Priloha; Checklist
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