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cislo: CPR - 091/2024

podle nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) &. 305/2011, kterym se stanovi harmonizavané podminky
pro uvadani stavebnich vyrobkd na trh (déle jen CPR).

Vyrobce/ Klient

Provozovna

Vyrobek

Zakéazka &lslo

Smilouva o kontrolni &innosti &lslo :

Za spravnost zpravy odpovida

Datum vydani zpravy

Ceskomoravsky stérk, a.s.
Mokra 359
664 04 Mokra - Hordkov

ICO: 255 02 247

NEMOJOV
393 01 Pelhfimov

Pfirodni drcené kamenivo
091/2024
063/2010

Ing. Petra Kubigtova M r\, kZ/

27. srpna 2024

Zpréva obsahuje celkem 4 strany véetna strany titulnl a 1 piflchu.

Zprava byla vystavena v jednom vyhotoveni. Original obdrzel klient, kopie je uloZena v archivu OS &. 1392,
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1. Udaje o vyrobku

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pii certifikaci RV posouzena OS & 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, piiloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikatnim
schématu &. 2. Kiient na provezovn& vyrabl a uvadl na trh v ramci schvaleného RV vyrobek, ktery je
identifikovan jako:

Pfirodni téZe kamenivo.

2. Seznam podkladi pro posouzeni

Identifikagni Udaje o klientovi;

Ptirucka fizenl vyroby a dokumentace RV;

Protokoly o zkousce typu vyrobku: 01/308/22, 01/309/22, 01/310/22, 01/311/22, 01/312/22, 11/313/22,
01/314/22, 01/315/22, 01/316/22, 01/317/22, 01/318/22, 01/319/22, 088/30017/22, 22/22, 23/22,
2585/23;

Protokol o vysledku certifikace SRV &.: 020-011449;

Osvédceni o shodé fizeni vyroby &.: 1392-CPR-0545;

Zaznamy vyrobce;

Zprava z pfedchoziho dozoru nad fizenim vyroby &.; CPR-120/2023.

3. Normativni dokumenty pouzité pii AVCP

Technické piedpisy

Natizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadénf stavebnich vyrobk(t na trh, ve znéni pozdéjsich predpis(;

Z4akon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zm&né a dopInéni nékterych zakon(
ve znéni pozdéjich predpisl;

Vyhlaska SUJB o radia&ni ochrang &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Pfiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

EN 13043:2002/AC;2004 Kamenivo pro asfaltové smé&si a povrchové vrstvy pozemnich
komunikacl, letitnich a jinych dopravnich ploch

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelené smési a smési stmelené hydraulickym
pojivem pro inZzenyrské stavby a pozemni komunikace

EN 13450:2002/AC:2004 Kamenivo pro kolejoveé loze

Ostatni dokumenty

NB-CPD/SG02/04/010r1 — Poziéni dokument SG02 — Osvédéovani rizeni vyroby Kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziénf dokument — Disledky oprav tiskovych chyb, dodatkd a revizi
harmonizovanych evropskych norem pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Pozi¢ni dokument — Vydavanl osvédéenl podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 — Pozitni dokument — Cetnosti dozor(i, posouzenl a hodnoceni fizeni vyroby;
NB-CPR/17/722r8 — Pozitnl dokument — Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;

NB-CPR/17/743r4 — Poziénl dokument — Zakladni podminky pro OS ve vztahu k piezna&ent,
NB-CPR/17/744r2 — Poziéni dokument — Subdodévky &innosti OS;

NB-CPR/18/772r2 — Poziéni dokument — Dotisk protokoll o zkou3ce;,

NB-CPR/M9/792r5 — Pozitni dokument — Pouziti historickych dat;

NB-CPR/M8/793r4 — Poziénl dokument — Pokrytl harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Poziénl dokument — Pokyn pre OS poskytujici sluzby ve vztahu k pfeznatenym
stavebnim vyrobkiim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;

NB-CPR/22/889r3 — Pozitni dokument — Datované a nedatované odkazy.

NB-CPR 23/938r2 — Pozitni dokument — Udrzovani osvédéeni CPR v mimoradnych situacich

Dokumentované postupy COV;
Certifikaéni schéma &. 2.
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4.2

4.3

Dozorovy audit ve vyrobné a Fizeni vyroby

Pozadavky na Fizeni vyroby

PoZadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a
harmonizovanymi horizentalnimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

Posuzovani

Planovany dozorovy audit u klienta proved! posuzovatel OS & 1392 Ing. Mirosiav Horbe dne
12.8.2024. Pfedmétemn dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, zaznamil a inspekce vyrobny
s ohledem na zajisténi stalosti viastnosti. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. Pinéni
pozadavkil pfedmétnych harmonizovanych norem a technickych pFedpisl je zaznamenéno
v Checklistu, ktery je pfilohou této zprévy.

Jedna se o priibézny pravidelny dozor OS nad RV klienta.

Zjisténi z dozorového auditu

« \Vyrobce poskytuje zdroje potfebné k udriovani a zlepfovani systému managementu, ma
k dispozici kompetentnl pracovniky k zajidténi fungovani v3ech procesl, udrfuje nezbytnou
infrastrukturu a prostiedi, provozuje technologické zafizeni zajigtujici stabilitu vyrobnich procesi
a dosazen| shody vyrabé&nych vyrobk(, fidl dokumentované informace a poskytuje zdroje
potfebné pro monitorovan( a méfent.

* Rozsah provozovaného RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zistal od
posledniho posouzeni beze zmény.
Vyrobce uvadi na trh wyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13242:2002+A1:2007, EN 13450:2002/AC:2004.

e Sortiment vyrobkd vyrab&nych v systému 2+ se od posledniho auditu nezménil. Pii potieb&
zatazenl nového vyrobku do RV je vyrobce povinen piedlozit OS Zadost o jeho zafazenl do RV a
vykonat zkousky typu pfedmétného vyrobku,

Vyrabéné frakce: filer, 0/2, 0/4, 2/4, 4/8, 4/8S, 8/11, 8/11S, 8/18, 11/22, 16/32, 32/63, 0/32, 0/63.
¢ Pfi poslednim auditu nebyly zjitény neshody.
* Auditem nebyly zjistény neshody.
s Dalsi dilezita zjisténi : —

Vysledkem dozorového auditu fizeni vyroby je zjisténi, Ze fizenl vyroby klienta vyhovuje
pozadavklm certifikace.

Zavér hodnoceni

Na zaklad& zjist&ni z vykonanych dozorovych &innosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/\VP doporuéuje ponechat klientovi udlenou certifikaci RV.

Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\N\/\N\/\/

Piezkoumani a rozhodnuti

Vedouci OS prezkoumal provedené dozorové Cinnosti a pofizené zadznamy z dozoru ziskané b&hem
etapy stanoveni a rozhodl, Ze:
a) Klient udrzuje podminky pro fadné fungovani zavedeného fizeni vyroby pfi vyrob& kameniva.

b) Klient zajistuje provadéni pozadovanych kontrolnich zkouZek vyrobkll zafazenych v RV a
predlozil vysledky t&chto zkougek.

c) Klient vydal a udrfuje aktualni Prohlaseni-o viastnostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shodé s vysledky provedenych zkousek typu.

d) Rizeni vyroby spliiuje pozadavky certifikadnlho schématu &. 2.
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e) Posuzované fizeni vyroby i nadéle odpovidd stanovenym poZadavkim a lze vyjadiit shodu
s normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavei 3.

f) Vysledkem dozoru je rozhodnuti, Ze fizenl vyroby i nadale

odpovida pozadavkiim harmonizovanych norem
uvedenych v bodé 3 a OS nadale ponechéava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby.
Datum: 27. srpna 2024 Podpis vedouciho OS &. 1392; %’( /'ﬂ
7. Zaveér

a) Zjisténl a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za predpokladu, Ze nedojde ke zméndé
skuteénostl, za kterych bylo posouzeni shody fizeni vyroby provedenc, pokud by tato zmé&na
mohla ovlivnit viastnosti vyrobkd (napf. zmé&na harmonizované normy, technickych pfedpist,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobnfho zafizenl(}.

b} Klient je povinen udrZovat v aktualnim stavu dokumentaci fizeni vyroby, efektivné provozovat
fizeni vyroby a provadét v pozadované ¢etnosti predepsané kontroly a zkousky.

c) Klient musl fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobkl uvadénych na trh byly ve shodé s viastnostmi,
které deklaruje na zékladé vysledkd zkousky typu v prohlddeni o viastnostech.

d) Posouzeni a hodnoceni SRV (FPC) nezahrnuje posouzeni celkové shody vyrobku s technickou
specifikacl.

e) Vpfipadé, Ze klient bude chtlt uvést na trh novy vyrobek, podle harmonizované normy ji2
uvedené v osvédéeni o shodé Fizeni vyroby, musi nejdiive provést nebo zajistit provedeni
zkougky typu predmétného vyrobku a poZzadat OS o jeho zafazenl do fizeni vyroby.

f) V pripadé, Ze klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud
neni uvedena v osvédéeni o shodé fzeni vyroby, musi nejdfive provést nebo zajistit provedeni
zkous$ky typu vyrobku podle této normy a poZadat OS o rozsifenl fizeni vyroby o tuto normu.

g) OS bude minimalné jednou ro&né& provadét prib&Zny dozor, posuzovani a ovéfovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizeni vyroby, ktery je podminkou platnosti certifikace.

h) Dozorem nebyly zjistény neshody, kter& by vyZadovaly zvy3eni &etnosti dohledu. Dal$l dozor nad
RV provede OS v ozndmeném terminu v pfistim roce.

i) Dozorem nebyly zjistény neshody vyZaduijicl opakovany dozor.

Pfiloha: Checklist
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