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1. Udaje o vyrobku

Shoda RV s harmonizovanou normou byla pfi certifikaci RV posouzena OS &. 1392 systémem 2+,
ktery vyplyva z CPR, pifloha V a z tabulky ZA.2a harmonizované normy, a je popsan v certifikaénim
schématu &. 2. Klient na provozovné& vyrabi a uvadi na trh v ramci schvaleného RV vyrobek, ktery je
identifikovén jako:

Piirodni téZzené kamenivo.

2. Seznam podkladi pro posouzeni

ldentifikagni Gdaje o klientovi;

PHru¢ka fizeni vyroby a dokumentace RV;

Protokoly o zkousce typu vyrobku: 01/2/25, 01/3/25, 01/5/25, 01/6/25, 01/7/25, 01/8/25,
206/230007/25, 46125, 01/271/22, 088/30001/22, 15/22;

Protokol o vysledku certifikace SRV &.: CPD-5127/171/2004;

OsvédEeni o shodé fizenl vyroby &.: 1392-CPR-0660;

Zaznamy vyrobce;

Zprava z predchozihe dozoru nad fizenim vyroby &.: CPR-048/2024.

3. Normativni dokumenty pouZité pfi AVCP

Technické predpisy

Nafizeni Evropského parlamentu a Rady (EU) & 305/2011, kterym se stanovi harmonizované
podminky pro uvadéni stavebnlich vyrobkd na trh, ve znéni pozdéjsich pfedpis(;

Zakon &. 22/1997 Sb. o technickych poZadavcich na vyrobky a o zméné a dopinéni nékterych zakond
ve znéni pozdé&jsich pledpisl;

Vyhlaska SUJB o radiaéni ochrang &. 422/2016 Sb. (§ 102 a Pfiloha &. 28).

Harmonizované normy

EN 12620:2002+A1:2008 Kamenivo do betonu

EN 13043:2002/AC:2004 Kamenivo pro asfaltové smési a povrchové vrstvy pozemnich
komunikaci, leti§tnich a jinych dopravnich ploch

EN 13139:2002/AC;2004 Kamenivo pro malty

EN 13242:2002+A1:2007 Kamenivo pro nestmelene smési a smési stmelené hydraulickym

pojivem pro inZenyrské stavby a pozemni komunikace

Ostatni dokumenty

NB-CPD/S(G02/04/010r1 — Poziénl dokument SG02 — Osvéd&ovani fizeni vyroby kameniva;
NB-CPD/AG/08/009r1 — Poziéni dokument — Dlsledky oprav tiskovych chyb, dodatkl a reviz/
harmonizovanych evropskych norem pro NO;

NB-CPR/14/612r7 — Pozitni dokument — Vydavan( osvédéeni podle CPR;

NB-CPR/16/684r3 — Pozitni dokument ~ Cetnosti dozorl, posouzeni a hodnoceni fizent vyroby;
NB-CPR/17/722r8 — Pozitni dokument — Pokyn pro OS k AVCP podle CPR;

NB-CPR/M7/743r4 — Poziénl dokument — Zakladni podminky pro OS ve vztahu k pieznaéent;
NB-CPR/17/744r2 - Poziéni dokument — Subdodavky éinnosti OS;

NB-CPR/18/772r2 — Pozitni dokument — Dotisk protokolll o zkougce;

NB-CPR/19/792r5 — Pozi¢nl dokument — PouzZitl historickych dat;

NB-CPR/19/793r4 — Pozi¢nl dokument — Pokryti harmonizovanymi normami;

NB-CPR/19/813r1 — Pozi&ni dokument — Pokyn pro OS poskytujici sluzby ve vztahu k pi'eznagenym
stavebnim vyrobkim v AVCP systémech 1+, 1 a 2+;

NB-CPR/22/889r3 — Poziéni dokument - Datované a nedatované odkazy.

NB-CPR 23/938r2 — Poziéni dokument — UdrZzovani osvéd&eni CPR v mimofadnych situacich

Dokumentované postupy COV;
Certifikaénl schéma €. 2.
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4.2

4.3

Dozorovy audit ve vyrobné a Fizeni vyroby

PoZzadavky na fFizeni vyroby

Pozadavky na fizeni vyroby jsou stanoveny harmonizovanymi normami, technickymi pfedpisy a
harmonizovanymi horizontainimi dokumenty uvedenymi v odstavci 3.

Posuzovani

Pianovany dozorovy audit u klienta provedli posuzovateié OS &. 1392 Ing. Mirosiav Hérbe 5.6.2025.
Piedmétem dozoru bylo posouzeni dokumentace RV, zaznam( a inspekce vyrobny s ohledem na
zajisténi stalost! viastnostl. Audit byl proveden za pfitomnosti zastupce klienta. Pinéni pozadavki
predmétnych harmonizovanych norem a technickych pfedpisil je zaznamenano v Checklistu, ktery je
uloZen ve sloZce vyrobce.

Jedna se o prib&2ny pravidelny dozor OS nad RV kiienta.

Zjisténi z dozorového auditu

» Vyrobce poskytuje zdroje potfebné kudrzovani a zlepSovéni systému managementu, ma
k dispozici kompetentn! pracovniky k zajisténi fungovani viech procesl, udrzuje nezbytnou
infrastrukturu a prostted!, provozuje technologické zafizeni zajistujic! stabilitu vyrobnich procesl
a dosaZeni shody vyrab&nych vyrobkd, fidi dokumentované informace a poskytuje zdroje
potfebné pro monitorovani a méfenl.

e Rozsah provozovaného RV, ve vztahu k harmonizovanym normam pro kamenivo, zlstal od
posledniho posouzeni beze zmény.
Vyrobce uvadi na trh vyrobky podle EN 12620:2002+A1:2008, EN 13043:2002/AC:2004,
EN 13139:2002/AC:2004, EN 13242:2002+A1:2007.

e Sortiment vyrobkl vyrab&nych v systému 2+ se od poslednfho auditu nezménil. Pfi potfebé
zafazenl nového vyrobku do RV je vyrobce povinen piedloZit OS zadost o jeho zafazeni do RV a
vykonat zkousky typu pfedmé&tného vyrobku.

Vyrabé&né frakce: 071, 0/4, 4/8, 8/16, 16/32, 0/22, 0/32.
» P¥i poslednim auditu nebyly zjist&ny neshody.
s Auditem nebyly zjit€ény neshody.
e Daldi dllezita zjisténi : -

Vysledkem dozorového auditu tizeni vyroby je zjistdni, Ze Fizeni vyroby Kklienta vyhovuje
pozadavk(im certifikace.

Zavér hodnoceni

Na zakladé zjisténi z vykonanych dozorovych Zinnosti a vyhodnoceni uvedenych v odstavci 4.3
posuzovatel/VP doporuéuje ponechat klientovi udélenou certifikaci RV.

Vedouci posuzovatel: Karel Krutil Podpis: /\M[\,\/\/\/

Prezkoumani a rozhodnuti

Vedouci OS pfezkoumal provedené dozorové &innosti a pofizené zaznamy z dozoru ziskané béhem
etapy stanoveni a rozhodl, Ze:
a) Klient udrzuje podminky pro Fadné fungovani zavedeného fizeni vyroby pfi vyrob& kameniva.

b) Klient zajituje provadéni poZadovanych kontrolnich zkoudek vyrobkl zafazenych v RV a
predloZil vysledky téchto zkousek.

¢) Klient vydal a udriuje aktualni Prohtadenf o-viastnostech a deklarované hodnoty jednotlivych
zakladnich charakteristik jsou ve shodé:s vysledky provedenych zkousdek typu.

d) Rizeni vyroby spliiuje poZadavky certifikatniho schématu &. 2.
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e) Posuzované ifzenl vyroby i nadale odpovida stanovenym poZadavkim a lze vyjadfit shodu
$ normami a normativnimi dokumenty uvedenymi v odstavei 3.

f) Vysiedkem dozoru je rozhodnutl, Ze fizeni vyroby i nadale

odpovida pozadavkim harmonizovanych norem
uvedenych v bodé& 3 a OS nadale ponechava v platnosti vydanou certifikaci fizeni vyroby.
Datum: 23. &ervna 2025 Podpis vedouciho OS ¢&. 1392: “4 l\
7. Zavér

a) Zjisténl a zavéry uvedené vtomto protokolu plati za pfedpokladu, 2e nedojde ke zméné
skuteCnostl, za kterych bylo posouzeni shody fizeni vyroby provedeno, pokud by tato zména
mohla ovlivnit vlastnosti vyrobk( (napf. zmé&na harmonizované normy, technickych predpisi,
vyrobni technologie, vstupnich surovin a vyrobniho zafizeni).

b) Klient je povinen udrzovat v aktualnim stavu dokumentaci fizeni vyroby, efektivné provozovat
fizeni vyroby a provadét v pozadované Setnosti pfedepsané kontroly a zkousky.

¢) Klient musl fidit vyrobu tak, aby vlastnosti vyrobkl uvadénych na trh byly ve shodé& s viastnostmi,
které deklaruje na zakladé vysledkl zkousky typu v prohlaseni o viastnostech.

d) Posouzeni a hodnoceni SRV (FPC) nezahrnuje posouzeni celkové shody vyrobku s technickou
specifikacl.

e) Vpiipadé, Ze klient bude chiit uvést na trh novy vyrobek, podle harmonizované normy jiz
uvedené v osvédZenl o shodé fizenl vyroby, musi nejdfiive provést nebo zajistit provedeni
zkousky typu pfedmétného vyrobku a pozadat OS o jeho zafazeni do fizeni vyroby.

f) V pfipadé, Ze klient bude chtit uvést na trh vyrobek podle harmonizované normy, ktera doposud

9)

h)

nenl uvedena v osvéd&en! o shodé& fizeni vyroby, musl nejdfive provést nebo zajistit provedeni
Zkousky typu vyrobku podle této normy a pozadat OS o rozsii'eni fizeni vyroby o tuto normu.

OS bude miniméiné jednou ro&né& provadét prib&Zny dozor, posuzovanl a ové&fovani stalosti
vlastnosti provozovaného fizeni vyroby, kiery je podminkou platnosti certifikace.

Dozorem nebyly zji&tény neshody, které by vyZadovaly zvy&Eeni tetnosti dohledu. Dali dozor nad
RV provede OS v oznameném terminu v pistim roce.

Dozorem nebyly zjist&ny neshody vyZadujici opakovany dozor.

Formuléi OS &. 44/55 C



