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Název výrobku:

Portlandský cement s vápencem
typ / varianta: CEM II/A,LL 42,5 R

výrobce:

Heidelberg Materials CZ, a.s.
lčo: 26 20 95 78
Adresa: Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
Výrobna: Závod Radotín

lčo: 26 20 95 78
Adresa: K cementárn é 1261l25, 153 02 Praha 5 - Radotín

Zakázka: 2040030293

Číslo csvědčení: 1020 - CPR - 040 062191

Počet stran zprávy včetně strany titulní: 4

Osoba odpovědná za obsah této zprávy:

Počet stran příloh: '1
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1 Všeobecné údaje

1.1 ÚOa;e o výrobci
Heidelberg Materials CZ, a.s.

Mokrá 359, 664 04 Mokrá-Horákov
lČo:26 209578
Výrobna: Závod Radotín, K cementárně 1261125, 153 02 Praha 5 - Radotín.

1.2 ÚOale o výrobku

Název výrobku:

PortIandský cement s vápencem CEM IUA-LL 42,5 R.

Popis a urč=ní výrobku (vymezení způsobu použití ve stavbě):

Výrobek je určen pro přípravu betonu, malt, injektážní malty a jiných směsí pro stavění a výrobu
stavebníc!, výrobků.

1.3 Technická specifikace, popř. technické předpisy (v platném znění)

. EN '197-1:2011 Cement - Čast 1: Složení, specifikace a kritéria shody cementŮ pro obecné
použtí.

o Vyhlaška é. 42212016 Sb. o radiační ochraně azabezpečení radionuklidového zdroje.

1.4 Seznam ostatních podkladů použitých při dozoru

. čSru EN ,197-2:2020 Cement - Čast 2: Posuzování a ověřování stálosti vlastností.

. přírtřka jakosti a související dokumentace.

. Protokoly o zkouškách uvedené v bodě 2.5.

1.5 lnformace o předchozím dozoru

Toto je šestý dozor nad ceňifikovaným systémem řízení výroby.

předchozí dozor byl vykonán oznámeným subjektem 1020 s kladným výsledkem (Zpráva o dozoru Č.

040-080339 z 27 . ledna 2025).

2 průběh dozoru

2.1 Datum provedení:

29. klétna2025

2.2 Dozcr vykonali:

Vedlucí posuzovatel: lng. Denisa Tůmová Trajkovská
posrlzovatel:

2.3 Způsob a rozsah dozoru

Byl proved=n pravidelný dozor zahrnující posouzení a
schopnosti systému zajistit dosažení deklarovaných

systému řízení výroby z hlediska
výrobku (ČSN EN 197-2:2020)
výrobku v rozsahu stanoveném

hodnocení
vlastností

a kontrolu dodržení deklarovaných vlastností z i vzorků
technickou specifikací EN 197-1 :2011. ffi?., líulDl ..

&.],,#ý
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2.4 Odběr vzorků
Přehled o cdběru vzorků je uveden v připojené tabulce; další informace o odběrech vzorkŮ jsou
uvedeny v protokolech o zkouškách (viz 2.5).

i ._' '::'

2.5 Výs edky zkoušek výrobku
Protokol 040-080349 o zkoušce CEM lI/A-LL 42,5 R, TZUS Teplice, leden 2025
Protokol 040-081O02 o zkoušce CEM lI/A-LL 42,5 R, TZIJS Teplice, duben 2025
Protokol On-O81428 o zkoušce CEM ll/A-LL 42,5 R, TZÚS Teplice, květen 2025
Protokol 040-082038 o zkoušce CEM lI/A-LL 42,5 R, TZt]S Teplice, červenec 2025
Protokol O4f,-OB2755 o zkoušce CEM ll/A-LL 42,5 R, TZÚS Teplice, řílen 2025
Protokol 040-083254 o zkoušce CEM lI/A-LL 42,5 R, TZIJS Teplice, listopad 2025
Protokol 040-08OBOB o stanoveníobsahu přírodních radionuklidů, TZUS Teplice,březen2025
Zpráva o posouzenísystému řízenívýroby č. 040-082212,TZÚS Teplice, listopad 2025

2.6 Výs edky posouzení systému řízení výroby

Výsledky zdozoru jsou uvedeny v záznamu z prověrky systému řízení výroby, který je archivován
v prvotních záznamech o posouzení a byl v kopii předán výrobci. V průběhu dozoru nebyly zjištěny
neshody,

Požadavek normy, zejména systém kontroly výrobního procesu, jsou zajištěny a zdokumentovány.
Systém řízení výroby byl posouzen jako vyhovující,

3 Vyhodnocení výsledků dozoru

3.1 Vyhodnocení výsledků zkoušek výrobku

2) počáteční pevnost
3) normalizolaná pevnost

poř. č. 1 2 J 4
^

b

datum 14.11.2024 30,01.2025 27.03.2025 29.05.2025 31.07 .2025 29.09.2025

sledovaná
vlastnost 1)

protokol o
zkoušce

Zkušební
postup

Výsledek
zkoušky

požadovaná/
deklarovaná

úroveň
Vyhodnocení

Složky a složení
(-)

040-082212 zkušební postupy
výrobce vyhovuje

tabulka č. 1
EN 197-,1

vyhovuje

Pevnost
v tlaku
(MPa)

po2
dnech 2)

040_080349
040-081 002
040-081428
040-082038
040-082755
040-083254

čsN rN tso-l
30,7 > 20,0 vyhovuje

po 28
dnech 3) 58,4

> 42,5

<62,5 vyhovuje

Počátek tuhnutí (min)

čsN rN tgo-s
1B9 >60 vyhovuje

Objemová stá!ost
rozepnutí tmm) 0,0 < ,10,0 vyhovuje

Objemová stálost
obsah SOg (%) čsN rN tsO-z 2,69 < 4,0 vyhovuje

Obsah chl,>ridů (%) 0,076 < 0,1 vyhovuje

lndex hmďnostní
aktivity

040-080808
Doporučení
SúJB 2017 0,28 < 1,0 vVhovule

1) u všech v astností s rozměrem % se jedná o procenta hmotnosti

ffi"-}
{ffi
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Vyhodnocení systému řízení výroby
. Technická dokumentace výrobce Heidelberg Materials CZ, a.s. (Závod Radotín) obsahuje

popis systému řízení výroby výše uvedeného výrobce
. při posuzování systému řízení výroby se postupovalo podle kritérií uvedených v technické

specifikaci Čsru en E7 -2:2020.

o systém Fpc je v sou|adu s technickou specifikací.

Vyhod nocení dod ržován í podmínek platnosti osvědčen í

o Nedošlo ke změnám okolností, za ktených bylo osvědčenívydáno.

Závér
Při dozoru bylo zjištěno, že
. výrobek je v souladu s vlastnostmi deklarovanými výrobcem dle technické specifikace EN

197-1:2011
. systém řízenívýroby odpovídá technické dokumentaci, je v souladu s technickou

specifikací Čsru rru §7-2:2020 a zajišťuje dosaženía udrženídeklarovaných vlastností

výrobku,

Zjištěrí a závéry uvedené v této zprávě platí za předpokladu, že nedojde ke změně skutečností,
za kterých bylo posouzení provedeno.

Přílohy
Bez :říloh

3.3

%ffiý
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